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SPIS TREŚCI


1. WSTĘP


1.1. Przedmiot OST


1.2. Zakres stosowania OST


1.3. Zakres robót objętych OST


1.4. Określenia podstawowe


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 


2. MATERIAŁY


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania


2.2.1. Aprobata techniczna


2.2.2. Wygląd zewnętrzny


2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej


2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie


2.2.5. Nasiąkliwość


2.2.6. Odporność na działanie mrozu


2.2.7. Ścieralność


2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych


2.3.1. Cement


2.3.2. Kruszywo


2.3.3. Woda


2.3.4. Dodatki


3. SPRZĘT


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej


4. TRANSPORT


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


4.2. Transport betonowych kostek brukowych


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonania robót


5.2. Podłoże


5.3. Podbudowa


5.4. Obramowanie nawierzchni


5.5. Podsypka


5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


6.3. Badania w czasie robót


6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy


6.3.2. Sprawdzenie podsypki


6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni


6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni


6.4.1. Nierówności podłużne


6.4.2. Spadki poprzeczne


6.4.3. Niweleta nawierzchni


6.4.4. Szerokość nawierzchni


6.4.5. Grubość podsypki


6.5. Częstotliwość pomiarów


7. OBMIAR ROBÓT


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


7.2. Jednostka obmiarowa


8. ODBIÓR ROBÓT


8.1. Ogólne zasady odbioru robót


8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


9.2. Cena jednostki obmiarowej


10. PRZEPISY ZWIĄZANE








	





