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SPIS TREŚCI


1. WSTĘP


1.1. Przedmiot OST


1.2. Zakres stosowania OST


1.3. Zakres robót objętych OST


1.4. Określenia podstawowe


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


2. MATERIAŁY


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


2.2. Cement


2.3. Grunty


2.4. Kruszywa


2.5. Woda


2.6. Dodatki ulepszające


2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem


3. SPRZĘT


4. TRANSPORT


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonania robót


5.2. Warunki przystąpienia do robót


5.3. Przygotowanie podłoża


5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej


5.5. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu


5.6. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych


5.7. Grubość warstwy


5.8. Zagęszczanie


5.9. Spoiny robocze


5.10. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem


5.11. Odcinek próbny


5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


6.3. Badania w czasie robót


6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża


6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy


       i ulepszonego podłoża


7. OBMIAR ROBÓT


8. ODBIÓR ROBÓT


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


       


	





	





