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SPIS TREŚCI


1. Wstęp


1.1.Przedmiot OST


1.2. Zakres stosowania OST


1.3. Zakres robót objętych OST


1.4. Określenia podstawowe 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.


2. Materiały


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


2.2. Kruszywo


2.3. Wypełniacz


2.4. Lepiszcza


2.5. Składowanie materiałów


3. Sprzęt


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


3.2. Sprzęt do wykonania robót


4. Transport


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


4.2. Transport materiałów.


4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej


5. Wykonanie robót


5.1. Ogólne zasady wykonania robót


5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych


5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej


5.4. Zarób próbny


5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrównanie profilu masą mineralno-


       asfaltową


5.6. Układanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej


5.7. Utrzymanie wyrównanej podbudowy


6. Kontrola jakości robót


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


6.3. Badania w czasie robót


6.4.Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanego wyrównania podbudowy


7. Obmiar robót


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


7.2. Jednostka obmiarowa


8. Odbiór robót


8.1. Ogólne zasady odbioru robót


8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


9. Podstawa płatności


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


9.2. Cena jednostki obmiarowej


10. Przepisy związane


