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SPIS TREŚCI


1. WSTĘP


1.1. Przedmiot OST


1.2. Zakres stosowania OST


1.3. Zakres robót objętych OST


1.4. Określenia podstawowe


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


2. MATERIAŁY


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


2.2. Asfalt


2.3. Polimeroasfalt


2.4. Wypełniacz


2.5. Kruszywo


2.6. Asfalt upłynniony


2.7. Emulsja asfaltowa kationowa


3. SPRZĘT


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego


4. TRANSPORT
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4.2. Transport materiałów


4.2.1. Asfalt


4.2.2. Polimeroasfalt


4.2.3. Wypełniacz


4.2.4. Kruszywo


4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonania robót


5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 


5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego


5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego


5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej


5.4. Przygotowanie podłoża


5.5. Połączenie międzywarstwowe


5.6. Warunki przystąpienia do robót


5.7. Zarób próbny


5.8. Odcinek próbny


5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
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6.3. Badania w czasie robót
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6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej


6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej


6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni


       z betonu asfaltowego	
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7. OBMIAR ROBÓT
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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